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【改訂】第 1 版（2009-02-06）
【科目】材料学 I

【科目分類】専門科目　【選択・必修の別】必修　【学期・単位数】後期・1 単位
【対象学科・専攻】環境都市工学科・1 年次
【担当教員】

古川 茂

【授業目標・教育方針】
一般材料の物理的性質や力学的性質、舗装用アスファルトの諸性質やアスファルト混合物の性質、石材の物理的性質
などを理解し、物理的・力学的事項を定量的に算出することやアスファルト混合物の配合設計ができるような基礎的
な能力を身につける。

【授業概要】
材料の種類や使用条件、基礎的な物理的性質や力学的性質とそれらの算定方法、舗装用アスファルトの諸性質、アス
ファルト混合物とその性質、アスファルト舗装、石材（骨材）の物理的性質、アスファルト混合物の配合方法等につ
いて説明する。

【教科書・教材・参考書 等】
参考書：建設系の材料学
教科書：使用しない。　教材：プリント類を使用する

【授業形式・視聴覚・機器等の活用】
特になし

【成績評価方法】
［後期］中間試験：40%，期末試験：40%，レポート：20%，その他：レポートの 20% はレポートと小テストを含む

【本校の学習・教育目標】
◎ (C) 技術的課題解決のための専門分野の知識を身につける．

【授業計画】（授業名：材料学 I）
回数 授業の主題 内容 レポート・宿題等

第 1 回 概要 授業の概要、建設材料の種類
第 2 回 材料の種類 材料の種類と使用条件
第 3 回 材料の強さ 応力と強度、圧縮と引張、圧縮応力と引張応力の算定

方法
小テスト

第 4 回 材料の曲げとせん断、各応力の算定方法 小テスト、
第 5 回 材料の変形 材料のひずみ、応力とひずみ、弾性係数 小テスト
第 6 回 材料の物理的・化学的性質 小テスト
第 7 回 結合材料の性質 結合材料の種類、アスファルトの性質 小テスト
第 8 回 後期中間試験
第 9 回 アスファルト舗装の構成、環境との調和 小テスト、レポート
第 10 回 石材の性質 骨材の含水状態、密度、含水量および間隙率 小テスト
第 11 回 骨材の密度、含水量および間隙率の算定方法 小テスト
第 12 回 骨材の粒度および粒度曲線 小テスト、レポート
第 13 回 アスファルト混合物 アスファルト混合物の種類と性質、混合物のリサイク

ル
小テスト

第 14 回 アスファルト混合物中の骨材の配合、理論最大密度と
配合方法

小テスト、レポート

第 15 回 試験の返却と解説、総まとめ
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